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Schmiede fur Turbinenschaufeln
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Werkzeuge werden fur den Schmiedeprozess auf Lelel‘le J

bestimmte Temperatur geregelt.

Aufheizen durch nachgeregeltes induktives
Erwarmen
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AIM erlaubt mit dem Wirbelstromi6ser in v18 die
Bestimmung der Verluste und die Darstellung der
sich einstellenden Temperaturverteilung

Verstandnis fur den Ort der Temperaturentwicklung
- Gezieltere Positionierung der Temperaturaufnehmer

- Erkenntnisse uber VerschleilSmechanismen
Verstandnis zu Streufeldern
- Warmeentwicklung in weiteren Bauteilen
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